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Höchste  Siedetemp eratur
74 W Wolfram  5927 °C  
75 Re Rhenium  5627 °C  
42 Mo Molybdän  5560 °C  
73 Ta Tantal  5425 °C  
72 Hf Hafnium  5400 °C  
43 Tc Technetium  5030 °C  
76 Os Osmium  5027 °C  


